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Muestra de laboratorio Referencia del cliente 
Número   Tipo de Muestra: Fecha de recepción    Método   Análisis                   Resultado              Notas 

GO-2005-2215 SPHAG SORB PEAT MOSS 
  Muestra Miscelánea; 08-Ene-2005  
     
          ASTM E659        Temperatura de autoignición                        1 
                Temperatura de autoignición de llama caliente, ALT (°C) No es llama caliente 
                Observado 
 
                Temperatura de autoignición de llama fría, CFT (°C) No es llama caliente  
                Observado   
           
                Temperatura umbral de reacción, RTT (°C)  N/A 
 

Observaciones y Notas 
 

1 La temperatura de autoignición es la temperatura mínima de una sustancia necesaria para iniciar o provocar una combustión autosostenida en el aire sin otra fuente de ignición. 
Los datos dependen del aparato y del procedimiento. Una llama fría se define como una tenue luminiscencia azul de la llama que generalmente ocurre por debajo de la 
temperatura de autoignición (AIT). Las llamas frías son la primera parte del proceso de ignición de múltiples etapas. No se observó temperatura de autoignición de llama fría o 

de llama caliente. El análisis se interrumpió a 400 °C. 
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