
 

 

SPHAG SORB vs Anticongelante (Glicol) 
 

Las pruebas internas para la capacidad de absorción de Sphag Sorb en 

anticongelante (etilenglicol) se realizaron el 2010-01-18 con los siguientes 
resultados: 

 
Glicol Puro 

 

1 Galón de glicol requiere 1.5 libras de Sphag Sorb para absorberse 
completamente. Tras la aplicación inicial, hubo una ligera vacilación de 

aproximadamente 15 segundos antes de que comenzara la absorción. Fue 
necesaria una ligera agitación para completar la absorción.  

 
Glicol 25% (diluido con agua) 

 
La misma prueba se realizó en una mezcla de glicol diluido al 25% y requirió 

aproximadamente la misma cantidad de Sphag Sorb. La diferencia notable fue que 
la absorción comenzó más rápido, requiriendo menos agitación. 

 
Glicol 50% (diluido con agua) 

 
Nuevamente, la misma prueba se realizó en una mezcla de glicol diluido al 50% y 

requirió aproximadamente 1 libra de Sphag Sorb. Esta vez, la absorción inmediata 

comenzó cuando se aplicó el Sphag Sorb. 
 

Resumen 
 

 
En conclusión, Sphag Sorb es muy eficaz en la absorción de Anticongelante 

(Etilenglicol). La mezcla más común utilizada en los vehículos es una mezcla 
diluida, que mostró mejores resultados. 

 


